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	资源化工业硫酸亚铁溶液
	1　范围
	本文件规定了资源化工业硫酸亚铁溶液的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存
	2　规范性引用文件
	3　术语和定义
	本文件没有需要界定的术语和定义。
	4　分子式和相对分子质量
	5　要求
	5.1　外观：浅绿色或黄绿色溶液。
	5.2　资源化工业硫酸亚铁溶液按本文件规定的试验方法检测，应符合表1的规定。

	6　试验方法
	6.1　一般规定
	6.2　外观检验
	6.3　硫酸亚铁（以Fe2+计）含量的测定
	6.3.1　原理
	6.3.2　试剂或材料
	6.3.3　试验步骤
	6.3.4　试验数据处理


	………………………………（1）
	式中：
	V1——滴定试验溶液所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；
	V0——滴定空白试验溶液所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；
	c——高锰酸钾标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；
	m——试料的质量的数值，单位为克（g）。
	取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2 %。
	6.4　六价铬（Cr6+）含量测定
	6.5　镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、铜（Cu）、镍（Ni）含量测定
	6.5.1　原理
	6.5.2　试剂或材料
	6.5.2.1　盐酸溶液：1+1。
	6.5.2.2　镉标准溶液：1 mL溶液含镉（Cd）0.01 mg。用移液管移取1 mL按照HG/T 3696.2制
	6.5.2.3　铬标准溶液：1 mL溶液含铬（Cr）0.1 mg。用移液管移取10 mL按照HG/T 3696.2制
	6.5.2.4　铅标准溶液：1 mL溶液含铅（Pb）0.01 mg。用移液管移取1 mL按照HG/T 3696.2制
	6.5.2.5　铜标准溶液：1 mL溶液含铬（Cu）0.1 mg。用移液管移取10 mL按照HG/T 3696.2制
	6.5.2.6　镍标准溶液：1 mL溶液含铬（Ni）0.1 mg。用移液管移取10 mL按照HG/T 3696.2制
	6.5.2.7　水：符合GB/T 6682—2008中二级水的规定。

	6.5.3　仪器设备
	6.5.4　试验步骤
	6.5.4.1　工作曲线的绘制

	铅
	铬
	镉
	铜
	镍
	220.353
	205.552
	214.438
	324.754
	231.604
	6.5.4.2　试验

	6.5.5　试验数据处理

	6.6　砷含量的测定
	6.7　汞含量的测定

	7　检验规则
	7.1　本文件第6章采用型式检验和出厂检验。
	7.2　本文件第6章要求中规定的所有指标项目为型式检验项目，在正常生产情况下，每半年至少进行一次型式检验。在
	7.3　本文件第6章要求中规定的外观、硫酸亚铁含量2项指标为出厂检验项目，应逐批检验。
	7.4　生产企业用相同原料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的资源化工业硫酸亚铁溶液为一批。每批产
	7.5　采样应符合GB/T 6678和GB/T 6680的规定。使用专用的采样器进行采样，采样前先清洗采样器
	7.6　采用GB/T 8170规定修约值比较法判断检验结果是否符合本文件。
	7.7　检验结果如有指标不符合本文件要求，应重新自两倍量的包装中采样进行复验，复验结果仍有任意一项指标不符合

	8　标志和随行文件
	8.1　资源化工业硫酸亚铁溶液包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、型号、净含量、批
	8.2　每批出厂的资源化工业硫酸亚铁溶液产品都应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、型号、净

	9　包装、运输、贮存
	9.1　资源化工业硫酸亚铁溶液产品采用聚乙烯或聚氯乙烯塑料密封桶装，每桶净含量1000 L；或使用防腐蚀槽罐
	9.2　资源化工业硫酸亚铁溶液在运输过程中应有遮盖物，防止日晒，包装不得受到污损。运输工具应清洁、干燥、防腐
	9.3　资源化工业硫酸亚铁溶液应贮存在通风、避光、干燥的库房或库区内，与碱、氧化剂隔离存放。



